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Revizyon Tarihi : 16.12.2025 (Revizyon tarihgesi son sayfadadir)
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Sertifika Gegerlilik Suresi . Satis tarihinden itibaren 1 yil
Validity Period of the Certificate
Sertifikalandirilan Degerler
Certified Values
Sicakhk ™ pH 231 Belirsizlik ©
20°C 4,034 0,014
25°C 4,041 0,014

[1] Sicaklik, dlgimler esnasinda 0,03 °C belirsizlik ile élgllerek surekli izlenmigtir.
[2] Sertifika degeri, Primer Seviye pH Olgiim Sistemi kullanilarak belirlenmistir.
[3] Sertifika degerleri Uluslararasi Birimler Sistemi’ne (Sl) izlenebilirdir.

[4] Sertifikalandirnlan degerlere ait belirsizlik, karakterizasyon, homojenlik, kararlilik bilesenlerini icermektedir ve standart
Olgiim belirsizliginin normal dagilim igin yaklasik %95 guvenilirlik seviyesini saglayan k = 2 kapsam faktoru ile garpiminin
sonucudur. Standart élgiim belirsizligi GUM “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” dokiimanina uygun
olarak belirlenmistir.

Referans malzeme lireticisi olarak faaliyet gosteren TUBITAK UME, TURKAK tarafindan AB-0001-RM
akreditasyon numarasi ile TS EN ISO 17034:2018 standardina gore akredite edilmistir.

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) referans malzeme sertifikalarinin taninmasi konusunda Avrupa
Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma (MLA) ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC)

ile Karsilikli Tanima Anlagmasi (MRA) imzalamistir.
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Satis Tarihi Dog. Dr. Mustafa GETINTAS
Enstitli Muduri

Sertifikanin takip eden sayfalari, bu sertifikanin tamamlayici kismidir. Giincel sertifikanin kullanimi kullanicinin sorumlulugundadir.
Giincel sertifikaya www.ume.tubitak.gov.tr adresinden ulasilabilir.
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Tanimlama

Description

Malzeme ylksek yodunluklu polietilen (HDPE) sise icerisinde yaklasik 500 mL ultrasaf su ve potasyum
hidrojen ftalat (HOOCCsH4COOK) karigimidir. Malzeme ve sertifikalandirma sureci ile ilgili daha detayli
bilgi sertifikalandirma raporunda verilmistir.

Kullanim Amaci
Intended Use

Bu malzeme pH-metre cihazlarinin yerinde kalibrasyonu ve kontroli amaciyla kullanilabilir.

Kullanim Talimatlar

Instructions for Use

Sisenin acilmasi ve daha sonraki kullanim sirasinda malzemenin kirlenmesini ve buharlasarak kaybini
dnlemeye yoénelik tim énlemler alinmahdir. Unite agilmadan énce tnitenin st kisminda yogunlasma ile
olusabilecek etkileri ortadan kaldirmak icin calkalanmalidir. Olgiimlerde kullanilmasi gereken minimum
malzeme miktari, kalibrasyonu yapilacak pH elektrodunun diyaframinin ¢dzelti icerisine tamamen
girmesini saglayacak sekilde olmalidir. Bu miktar elektrot tipine gore degisebilmekle birlikte yaklasik
25 mL’dir. Kalibrasyon uygun pH degerlerine denk gelen sicakliklarda yapilmali ve érnek ¢ozeltilerin pH
degeri olglimleri kalibrasyonun yapildigi sicaklikla ayni olmalidir. Olgim esnasinda elektrot ya da
herhangi bir madde sisenin igerisinde daldiriimamalidir. Sigelerin kapaklari agik birakiimamalidir. Olgiim,
kullanilacak miktar siseden alinip temiz bir kap ya da beher gibi bagka bir malzemeye aktarilarak
gercgeklestiriimelidir. Kalibrasyon islemi sonucunda cam elektrodun sifir nokta potansiyeli (E°) (< 30 mV)
ve egimi (%90 - %102) belirlenir ve uygunlugu kontrol edilerek érnegin dlgimiine gegilir. Olgtimlerde en
az kullaniimasi gereken malzeme miktari 25 mL’dir. Malzeme, 50 °C ve altindaki ortam sicakliginda
surenin nakliye suresinin 4 haftayi gegmemesi kosuluyla taginabilir.

Saklama Kosullari

Storage Conditions

Malzeme (+18 + 5) °C sicaklik araliginda saklanmalidir. TUBITAK UME, malzeme ile ilgili bildirdigi
saklama kosullari ve kullanim talimatina uyulmamasi nedeniyle malzemede meydana gelebilecek
degigikliklerden sorumlu tutulamaz.

Giivenlik Bilgileri

Safety Information

Normal laboratuvar énlemleri uygulanir. Malzemenin mevcut olan givenlik kurallarina gére kullanimi ve
atilmasi 6nemle tavsiye edilir. Litfen kullanimdan 6énce malzemenin Guvenlik Bilgi Formuna (GBF)
bakiniz.

Giincel sertifikanin kullanimi kullanicinin sorumlulugundadir. Giincel sertifikaya www.ume.tubitak.gov.tr adresinden ulasilabilir.
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Katilimcilar
Participants

Malzemenin karakterizasyonu sirasinda gergeklestirilen calismalara katilan laboratuvara ait bilgiler
asagidaki tabloda verilmigtir.

Laboratuvar Adres

TUBITAK Gebze Yerleskesi, Baris Mahallesi, Dr. Zeki Acar Caddesi, No.1
41470 Gebze - Kocaeli / Turkiye

TUBITAK UME

Sertifikalandirilan Degerlerin Belirlenmesinde Kullanilan Metotlar ve/veya Teknikler
Methods and/or Techniques Used for the Determination of the Certified Values

Malzemenin karakterizasyonu primer bir yontem olan Primer Seviye pH Olciim Sistemi kullanilarak
yapilmistir.

Yaklasik 0,01 mol/kg olan hidroklorik asidin (HCI) molalitesi, Primer Seviye YUksek Dogruluk Kulometresi
ile 1/10.000.000 ¢oziinlrliikle tayin edilmistir. Bu asit Primer Seviye pH Olgim Sisteminde paladyum
siyahi kaplanmis platin elektrotlara karsi, Ag/AgCl elektrotlarinin standart elektrot potansiyellerinin (E°)
belirlenmesinde kullaniimistir. Gravimetrik olarak hazirlanmis pH 4 tamponu bu sistemde analiz edilerek
tamponun asitlik fonksiyonu tayin edilmistir. Son olarak klorar iyonlarinin aktiflikleri ilgili sicakliklarda
hesaplanarak bu degere eklenmis ve ilgili tamponun pH degeri bulunmustur. Karakterizasyon
(20,00 + 0,03) °C ve (25,00 + 0,03) °C’de gergeklestiriimistir. Karakterizasyon ¢alismalarinda kullanilan
tum c¢ozeltiler gravimetrik olarak hazirlanmis ve kullanilan terazilerin kontrolt her kullanim 6ncesinde
TUBITAK UME'ye izlenebilir uygun kiitle seti agirliklari ile gergeklestirilmistir.

Metot/Teknik Parametre
Primer Seviye pH Olgiim Sistemi pH
Primer Seviye Yiksek Dogruluk Kulometresi Molalite

Revizyon Tarihgesi
Revision History

Tarih Aciklama
11.12.2015 | ilk yayin.

18.05.2016 | Belirsizlik degeri dizeltmesi yapilarak sertifika glincellendi.

22.10.2018 | Sertifika formatinda yenilenme sebebiyle glincelleme yapildi.

Tasima kosulu bilgisi eklendi.

Sertifikanin formati, giincel referans malzeme sertifika formatina gére dizenlendi.
TUBITAK UME'nin kurumsal kimliginde (logosunda) degisiklik olmasi sebebiyle
sertifika guncellenmigtir.

26.09.2019

16.12.2025

Giincel sertifikanin kullanimi kullanicinin sorumlulugundadir. Giincel sertifikaya www.ume.tubitak.gov.tr adresinden ulasilabilir.
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